Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

»Utrzymanie szlaku zeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego na odcinek rzeki Odry w km
370-542”

Przedmiotem zamdwienia jest zakup oznakowania brzegowego celem przystosowania rzeki do zeglugi
W porze nocnej

Zamawiajgcy przedstawia minimalne parametry techniczne znakéw. Oznacza to, ze w ofercie nie moze
by¢ produkt o nizszym standardzie i gorszych parametrach niz okreslono w SWZ.

1. Wymagane parametry techniczne dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Utrzymanie szlaku zeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego na odcinek rzeki Odry

w km 370-542

Dostawa:

1) znakéw-ilos$é i wymiary znakéw przedstawiona w zatgczniku (zat. 1i 2)

Charakterystyka znakéw:

zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisow
zeglugowych na $rédlgdowych drogach wodnych
materiat wykonania — tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku
powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza
sie stosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami
antykorozyjnymi, Krawedzie tarczy powinny by¢ podwdjnie giete; krawedzie muszg by¢ réwne i
nieostre,
lico znaku pokryte folig odblaskowg minimum Il generacji i lll generacji. Folie odblaskowe powinny
wykazywac petne zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku.
Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,
znaki odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, nie moga ulegaé odksztatceniom, blakngé
i odbarwiac sie,
niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowarn powierzchni  znaku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach w okresie wymaganej gwarancji nie moze
wystepowacd zadna korozja tarczy znaku,
powierzchnia znakéw obustronnie gtadka, bez purchli, rys i rozwarstwien, nie moga na niej
wystepowacé lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku,
znaki dwustronne 11l.A.1, IIlLA.2, 111.B1, 1Il.B.2 - pokryte folig Ill generacji
znaki jednostronne A.6, A.9, B.1, B.5, B.7, B.8, B.11b ,C.4, C.5, E.1, E.11 - pokryte folig Il generacji
— ich tylna strona powinna by¢ ptaska umozliwiajgca przymocowanie znakédw do stupkéw lub
krawedziakdw. Tylna powierzchnia znakéw powinna by¢ pokryta kolorem RAL 7042 (szary
drogowy A) lub RAL 7043 (szary drogowy B),
wymiary i grafika znakéw zgodnie z zatgcznikiem (zat. 1), kolory, jakie powinny by¢ zastosowane
dla znakéw nawigacyjnych:

0 RAL 3020 lub RAL 3024 lub RAL 3028 - kolor czerwony,

o RAL 1023- kolor zétty



0 RAL 6024 lub RAL 6037 lub RAL 6028 - kolor zielony,
0 RAL 9016 — kolor biaty,

o RAL 9017 —kolor czarny,

o RAL 5015 lub RAL 5012 — kolor niebieski.

Warunki dodatkowe:

1) Dostawca dostarczy na wtasny koszt i ryzyko kompletny przedmiot zamdwienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego, tj. Zespét ds. Obiektu Hydrotechnicznego Bytom Odrzanski ul.
Osiedle Rybackie 6, 67-115 Bytom Odrzaniski, woj. lubuskie

2) gwarancja jakosci i rekojmia 36 miesiecy (liczona od daty podpisania przez obie strony
ostatecznego protokotu odbioru bez uwag),

3) wraz z dostawg wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
przedmiotu dostawy do uzytku na terenie RP tj. aprobate techniczng lub odpowiedni certyfikat,
deklaracje zgodnosci producenta oraz instrukcje montazu znaku, dane szczegétowe o
ograniczeniach w stosowaniu znaku, instrukcje (wymagania) przechowywania/sktadowania znaku,
instrukcje utrzymania znaku

4) gwarancja nie moze posiadac wytgczen i musi obejmowac caty zakupiony sprzet,

Sporzadzit:
Krzysztof Czyz



